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TEINTURE À LA CAMOMILLE DES TEINTURIERS.





Réalisée par                                      le





 Le mordant utilisé sera  le chlorure d’étain, de formule brute [Sn (Cl)2 , 2 (H2O)]





Calcul de la concentration de la solution de mordant :





1). masse de soluté :    m =


2). masse molaire moléculaire du soluté :


      m’ =








3). nombre de mole de soluté : 	n =








4). Volume de solution :  V =           L





5). Concentration de la solution :   c = 




















 Calcul de la masse molaire moléculaire de l’apigénine :











  Laine teinte à la camomille des teinturiers (mordancée au chlorure d’étain)





 Les fleurs et les feuilles, infusées dans l’eau, fournissent la teinture. Une molécule responsable de la teinture est l’apigénine, dont la formule développée est dessinée ci-après :
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(Anthemis tinctoria)


Famille des composées.





Jadis très employée en Turquie pour la teinture très solide des tapis.










Colore-moi un mouton, page 4/4

_1080969591

