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TEINTURE À LA BOURDAINE.





Réalisée par                                      le





 Le mordant utilisé sera  le sulfate d’aluminium, de formule brute [ Al2 (S O4)3, 14 ( H2O )].





Calcul de la concentration de la solution de mordant :





1) . masse de soluté :    m =


2). masse molaire moléculaire du soluté :


      m’ =








3). nombre de mole de soluté : 	n =








4). Volume de solution :  V =           L





5). Concentration de la solution :   c = 




















 Calcul de la masse molaire moléculaire du chrysophanol:











  Laine teinte à la bourdaine  


 (mordancée au sulfate d’aluminium)





 C’est l’écorce, séchée puis macérée dans l’eau qui donne la teinture. Une molécule responsable de la teinture est le chrysophanol, dont la formule développée est dessinée ci-dessous :





( Frangula alnus )


Famille des rhamnacées.





Cet arbuste pousse dans les sous-bois humides. On utilise parfois son charbon de bois comme composant de la poudre de chasse.





 





�





� EMBED MgxDesigner  ���










Colore-moi un mouton, page 4/4

_993363540

