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TEINTURE AU TROÈNE.





Réalisée par                                      le





 Le mordant utilisé sera  le chlorure d’étain, de formule brute [Sn (Cl)2 , 2 (H2O)]





Calcul de la concentration de la solution de mordant :





1). masse de soluté :    m =


2). masse molaire moléculaire du soluté :


      m’ =








3). nombre de mole de soluté : 	n =








4). Volume de solution :  V =           L





5). Concentration de la solution :   c = 




















 Calcul de la masse molaire moléculaire du delphinidol :











  Laine teinte au troène 


(mordancée au chlorure d’étain)





 Les baies, infusées dans l’eau, fournissent la teinture. Une molécule responsable de la teinture est le delphinidol dont la formule développée est dessinée ci-après :
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(Ligustrum vulgare)


Famille des oléacées.





Souvent planté dans les jardins en guise de haie. Les abeilles l’apprécient et son bois est utilisé en vannerie.
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